
道路用砕石自主検査試験結果書の作成について 

道路用砕石取扱基準第１３項に規定する道路用砕石自主検査試験結果書の様式及び提出 

等については以下のとおりとする。 

１ 自主検査試験結果書の様式 

別表道路用砕石品質管理一覧表データシートによる。 

２ 自主検査試験の実施時期 

（１）１０日ごとは出荷日の１０日目ごと 

（２）３ヶ月ごとは暦日の３ヶ月ごと 

（３）年１回とは、道路用砕石取扱基準第１２項に定める定時審査で使用承諾を受けた 

  ものにあっては前年の現地検査及び試料採取（以下「現地検査」という。）実施月、 

  随時審査で使用承諾を受けたものにあっては、当該審査の現地検査実施月とする。 

なお、現地検査が実施された年は年１回の自主検査は不要。 

３ 自主検査試験結果書の作成 

（１）毎年８月から翌年７月までの１年間分の自主検査試験結果書を自社用の控えを含 

  め２部作成する。作成にあたっては、項目ごとに分類しインデックスを添付する。 

ア 生産業者（表紙）ごと・・・（赤）縁が赤いインデックス 

イ 年１回、３ヶ月ごと、１０日ごと・・・（赤）縁が赤いインデックス 

ウ 砕石種別ごと・・・（青）縁が青いインデックス 

（２）Ａ４サイズで左綴じとする。（別紙参照） 

４ 自主検査試験結果書の提出及び自社での保存期限 

（１）提 出 物 自主検査試験結果書１部（現地検査実施年の８月から翌年７月まで） 

（２）提 出 先 静岡市建設局土木部技術政策課 

（３）提出期限 現地検査実施翌年の９月末日 

（４）保存期限 自主検査試験結果書の提出日から１０年間（自社用の控えを保存） 

        （※電子データでも可） 



別紙 

１ サイズ及び綴じ方 

（１）Ａ４サイズ縦型とする 

（２）綴じる位置 左綴じ 

（３）インデックスの貼り付け箇所は右側上部で、砕石の種別により１駒ずつ下げる 

２ 綴じ順及びインデックスの区分け 

（１）年１回、３ヶ月ごと、１０日ごとの順とし、３ヶ月ごとと１０日ごとは検査日 

の早い順とする・・・・・・・・・（赤） 

（２）砕石の種別（試験項目表順）・・・（青） 

３ 例示 

縁が赤色のインデックス↓
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３ヶ月ごと

→年 1 回、3 ヶ月ごと、10 日

ごとの順 

（赤い縁のインデックス）

Ｍ－30 
→検査日の早い順 

（青い縁のインデックス）

Ｃ－30 
→検査日の早い順 

（青い縁のインデックス）

Ｓ－○○ 
→検査日の早い順 

（青い縁のインデックス）

Ｆ－2.5 
→検査日の早い順 

（青い縁のインデックス）
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試験項目標準 


